
應施檢驗塗料類商品檢驗品目明細表 製表日期 107年 5月 16日 

品名 檢驗標準 

檢驗項目 

檢驗方式 參考貨品 

分類號列 

1.調合漆(合成樹脂型) 
2.瓷漆 
3.水性水泥漆 
4.溶劑型水泥漆 

1.CNS 601「調合漆(合成樹脂

型)」(105 年版)，揮發性有

機化合物(VOC)含量、甲醛

釋出量、有害重金屬含量及

查核標示 
2.CNS 606「瓷漆」(105 年版)，
揮發性有機化合物(VOC)含
量、甲醛釋出量、有害重金

屬含量及查核標示 
3.CNS 4940「水性水泥漆(乳膠

漆)」(105 年版)，揮發性有

機化合物(VOC)含量、甲醛

釋出量、有害重金屬含量及

查核標示 
4.CNS 8144「溶劑型水泥漆」

(105 年版)，揮發性有機化合

物(VOC)含量、甲醛釋出

量、有害重金屬含量及查核

標示 

型式認可逐

批檢驗 

或驗證登錄 

3208.10.10.00-0-B 
3208.10.20.00-8-B 
3208.10.91.00-2-B 
3208.10.92.00-1-B 
3208.20.10.00-8-B 
3208.20.20.00-6-B 
3208.20.91.00-0-B 
3208.20.92.00-9-B 
3208.90.10.00-3-B 
3208.90.20.00-1-B 
3208.90.91.00-5-B 
3208.90.92.00-4-B 
3208.90.93.00-3-B 
3209.10.10.00-9-B 
3209.10.20.00-7-B 
3209.90.10.00-2-B 
3209.90.20.00-0-B 
3210.00.10.00-8-B 
3210.00.20.00-6-B 
3210.00.91.00-0-B 
3210.00.92.00-9-B 

建築用防火塗料 CNS 11728「建築用防火塗料」

(105 年版)，防火性、揮發性

有機化合物(VOC)含量、有害

重金屬含量及查核標示。 

型式認可逐

批檢驗 

或驗證登錄 

3208.10.10.00-0-A 
3208.10.20.00-8-A 
3208.10.91.00-2-A 
3208.10.92.00-1-A 
3208.20.10.00-8-A 
3208.20.20.00-6-A 
3208.20.91.00-0-A 
3208.20.92.00-9-A 
3208.90.10.00-3-A 
3208.90.20.00-1-A 
3208.90.91.00-5-A 
3208.90.92.00-4-A 
3208.90.93.00-3-A 
3209.10.10.00-9-A 
3209.10.20.00-7-A 
3209.90.10.00-2-A 
3209.90.20.00-0-A 
3210.00.10.00-8-A 
3210.00.20.00-6-A 
3210.00.91.00-0-A 



3210.00.92.00-9-A 

備註：1.全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。 

2.檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。 

 


