
         應施檢驗水泥商品檢驗品目明細表   製表日期:112年 4月 18日

品名 檢驗標準及檢驗項目 檢驗方式 參考貨品分類號列

卜特蘭水泥 一、檢驗標準

CNS 61 (110 年 7 月 30 日版)

二、檢驗項目

(1)    依據 CNS 61「卜特蘭水泥」檢

驗標準檢驗所有化學成分及物理

性質項目，其中物理性質抗壓強

度除 IV 型別檢驗七天齡期外，

其餘型別檢驗三天齡期。

(2)    添加物含量:添加於卜特蘭水泥之

石灰石及製程用添加劑之含量。

監視查驗

並實施管

理系統監

視查驗

2523.29.90.00.2-A

水硬性混合水泥 一、檢驗標準

CNS 15286 (111 年版)

二、檢驗項目

(1)    依據 CNS 15286「水硬性混合水

泥」檢驗標準檢驗所有化學成分

規定。

(2)    物理性質:

 　1.熱壓膨脹與熱壓收縮。

 　2.初凝時間。

 　3.水泥砂漿空氣含量。

 　4.除 IS(≥70)與 IT(S≥70)檢驗七天齡

期抗壓強度外，其餘水泥型別檢

驗三天齡期抗壓強度。

2523.29.90.00.2-B、
2523.90.90.00.6-B


