
 經正常化實驗參數如下，但異常組織仍未消除!! 

900度 30分鐘  空冷 950度 30分鐘  空冷 

 

B  400X 

 

  B  400X 

 

B  1000X 

 

B  1000X 

 

A  400X 

 

A  400X 

【組織判定】 A B 

900度 30分鐘  空冷 肥粒鐵+波來鐵+帶狀異常組織 肥粒鐵+波來鐵 

950度 30分鐘  空冷 肥粒鐵+波來鐵+帶狀異常組織 肥粒鐵+波來鐵 

 


