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試片 1--未腐蝕試片觀察(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試片 1--擠壓流線圖(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



試片 2--未腐蝕試片觀察(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試片 2--擠壓流線圖(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



試片 3--未腐蝕試片觀察(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試片 3--擠壓流線圖(放大 50 倍) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


