103年度市售「毛巾」抽查結果彙整表
	項次
	品名
	廠牌
	規格
型號
	生產
國別
	製造商或進口商
(含地址、電話)
	陳售地點
(商店名稱、電話及地址
	價格
(單價
，元)
	標示檢查結果
	品質
檢測
結果

	
	
	
	
	
	
	
	
	纖維成分
檢測結果
	一般標示

檢查結果
	

	1
	方巾
	Pierre cardin
	33×35公分/

PC408K
	中國
大陸
	森鳴實業有限公司

地址:雲林縣虎尾鎮埒內里84號
電話:(05)6221111~4
	佳瑪百貨股份有限公司中壢分公司

地址:桃園縣中壢市中正路51號1樓

電話:(03)4278088
	59
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉98.8 %

嫘縈0.8 %

聚酯纖維0.4 %
	○
	○

	2
	毛巾
	non˙no
	34×74公分/

01-9079
	中國
大陸
	臺灣儂儂褲襪股份有限公司

地址:高雄市大寮區鳳林四路12號

電話:(07)7810066
	佳瑪百貨股份有限公司中壢分公司

地址:桃園縣中壢市中正路51號1樓

電話:(03)4278088
	99
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	3
	毛巾
	瑪奇
	13×30吋
	臺灣
	瑪奇企業股份有限公司

地址:彰化縣社頭鄉張厝村大圳巷16之6號

電話:(04)8731767
	佳天華企業社

地址:桃園縣中壢市中正路46號1樓

電話:(03)4260408
	22
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	4
	毛巾
	ADK
	13×30吋/

ADK1101
	臺灣
	製造商:昌和毛巾工廠

地址:臺南市柳營區柳營路491巷151號
電話:(06)6222777

委製商:貫嘉企業有限公司

地址:臺南市永康區大灣路942巷371弄72號

電話:(06)2055388
	美華泰股份有限公司中壢分公司

地址:桃園縣中壢市新生路65號1樓、2樓

電話:(03)4221588
	59
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	5
	毛巾
	木棉工房
	34×74公分/

4001
	臺灣
	葦慶興業有限公司

地址:雲林縣莿桐鄉中正路2-10號
電話:(05)5841188
	美華泰股份有限公司中壢分公司

地址:桃園縣中壢市新生路65號1樓、2樓

電話:(03)4221588
	59
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	6
	毛巾
	miine
	33×75公分
	臺灣
	製造商:世堃國際有限公司

地址:新北市新莊區中正路514巷105弄66號

電話:(02)29081100

委製商:臺灣屈臣氏個人商店股份有限公司

地址:臺北市松山區八德路4段760號11F-1

電話:0800051148
	屈臣氏海華店

地址:桃園縣中壢市慈惠三街156號B1-4F
電話:(03) 4272511
	45
	●
附縫標籤標示：
棉85 %

聚酯纖維15 %
實際檢驗結果：
棉98.0 %

聚酯纖維2.0 %
	○
	○

	7
	毛巾
	三麗鷗
	34×76公分
	中國
大陸
	葦慶興業有限公司

地址:雲林縣莿桐鄉中正路2-10號

電話:(05)5841188
	太平洋崇光百貨股份有限公司中壢店臺隆手創館

地址:桃園縣中壢市元化路357號

電話:(03)4227000
	129
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	8
	毛巾
	東紡
	33×74公分
	臺灣
	工毅貿易有限公司

地址:臺中市龍井區中央路3段186號

電話:(04)26391639
	捷智企業社

地址:桃園縣中壢市中北路121號

電話:0931286852
	45
	●
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉92.6 %

聚酯纖維7.4 %
	○
	○

	9
	毛巾
	7-SELECT
	33×76公分
	臺灣
	東伍商行

地址:雲林縣斗六市明德里鎮北路702巷143號
電話:(05)5344273
	統一超商股份有限公司柏德店

地址:桃園縣中壢市中北路158號1樓
電話:(03)4664235
	50
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	10
	毛巾
	BOSS & POLO CLUB 
	33×76公分
A5356
	臺灣
	銘滿企業股份有限公司

地址:臺中市龍井區忠和村海尾路306巷10號

電話:(04)26300991
	華勛生活百貨實踐店

地址:桃園縣中壢市實踐路106號
	40
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	11
	毛巾
	LIUKOO
	33×77公分/ LK617
	臺灣
	好家庭股份有限公司

地址:雲林縣虎尾鎮林森路1段63巷35號

電話:(05)6225999
	華勛生活百貨實踐店

地址:桃園縣中壢市實踐路106號
	55
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	12
	童巾
	比得兔
	26×52公分
	馬來
西亞
	友升企業股份有限公司

地址:高雄市左營區文奇路115號

電話:(07)3452566
	佐奇屋

地址:桃園縣中壢市實踐路58巷2號

電話:(03)4380022
	60
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	13
	毛巾
	CROCODILE
	33×78公分/

HSC079
	臺灣
	廣福毛巾股份有限公司

地址:臺中市南屯區文心路1段522號8F之6

電話:(04)23100668
	佐奇屋

地址:桃園縣中壢市實踐路58巷2號

電話:(03)4380022
	69
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	14
	童巾
	JOYDUCK
	27×51公分
	臺灣
	南斯特織業有限公司

地址:臺北市北投區吉利街257巷4弄10號

電話:(02)28220698
	幸福滿屋

地址:桃園縣中壢市實踐路58巷1號1樓

電話:(03)4371861
	50
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	15
	毛巾
	金˙安德森
	33×78 cm
	臺灣
	永達昌股份有限公司

地址:雲林縣斗六市興農路210號

電話:(05)5515035
	寶雅國際股份有限公司中壢中原店

地址:桃園縣中壢市中北路55號
電話:(03)4380505
	139
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	16
	毛巾
	狗家族DOG’S CLUB
	33×76公分/

D2813
	臺灣
	葦騏企業有限公司

地址:雲林縣西螺鎮公館里三源15號

電話:(05)5865411
	寶雅國際股份有限公司中壢中原店

地址: 桃園縣中壢市中北路55號
電話:(03)4380505
	59
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	17
	毛巾
	大潤發
	33×76公分
	印度
	大潤發流通事業股份有限公司

地址:臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓

電話:(02)27952888
	大潤發流通事業股份有限公司中壢店

地址:桃園縣中壢市中北路2段468號
電話:(03)4388288
	45
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	18
	毛巾
	雙星
	34×76公分/ SB326K-B
	中國
大陸
	製造商:昆山森鳴紡織廠

進口商:森鳴實業有限公司

地址:雲林縣虎尾鎮垺內里84號

電話:(05)62211114
	大潤發流通事業股份有限公司中壢店

地址:桃園縣中壢市中北路2段468號
電話:(03)4388288
	129
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	19
	毛巾
	菲力家族
	34×72公分
	臺灣
	永洪貿易有限公司

地址:臺中市南區忠明南路789號28樓

電話:0800-0338699
	全聯福利中心國際二店

地址:桃園縣桃園市國際路１段1136號

電話:(03)2207503
	60
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○

	20
	毛巾
	思夢樂
	34×80公分
	越南
	思夢樂股份有限公司

地址:桃園縣桃園市龍安街35號2樓

電話:(03)2170288
	思夢樂股份有限公司桃園中山路分公司

地址:桃園縣桃園市龍安街39號

電話:(03)2170599
	70
	○
附縫標籤標示：
棉100 %

實際檢驗結果：
棉100 %
	○
	○


檢測結果說明：
1.符號「●」表示不符合規定，「○」則表示符合規定。
2.本次購樣依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」(102年09月10日)及CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」(102年10月15日)、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」(102年10月15日)檢測品質、纖維成分及含量，纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內。
3.「品質檢測」包括『游離甲醛』及『禁用之偶氮色料』等2項，檢測結果全數符合國家標準要求。
4.品質檢測之各項目說明如下： 

(1)『游離甲醛』項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 ppm以下。
(2)『禁用之偶氮色料』項目：與人體皮膚或口腔會直接或長期接觸的紡織品限量值30 mg/kg以下。
5.標示檢查：依據「商品檢驗法」及「織品標示基準」規定應標示項目如下：
(1) 商品檢驗標識(圖例：
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)。
(2) 國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。
(3) 尺寸或尺碼。
(4) 生產國別(產品主要製程地之生產國別)。
(5) 纖維成分。
(6) 洗燙處理方法：應包括水洗、乾洗、漂白、乾燥、熨燙之圖案。 
以上第(4) (5) (6)項需另於本體附縫標示。
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