
種類 檢驗標準(商品名稱) 檢驗方式 檢驗項目 

層積材 

CNS 11818單板層積材 

CNS 14646結構用單板層積

材 

型式認可逐批

檢驗或驗證登

錄（模式二加

四或五或七） 

 

甲醛釋出量、標示 

 

粒片板 CNS 2215粒片板 

中 密 度

纖維板 

CNS 9909中密度纖維板 

木 質 地

板 

CNS 2871方塊地板及鑲嵌

地板 

CNS 11341條狀地板 

CNS 11342複合木質地板 

集成材 

CNS 11029裝修用集成材 

CNS 11030化粧單板貼面裝

修用集成材 

CNS 11031結構用集成材 

CNS 11032化粧單板貼面結

構用集成柱 

合板 

CNS 1349普通合板 

CNS 8058特殊合板 

CNS 11671結構用合板 

CNS 15583運輸墊板用合板 

CNS 8057混凝土模板用合

板 

CNS 11670施工架踏板用合

板 

 


