
應施檢驗木製板材類商品檢驗品目明細表 製表日期 115年 2月 10日 

品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

層積材(限檢驗單板層

積材、結構用單板層積

材) 

一、 檢驗標準 

1. CNS 11818「單板層積材」

(113年 10月 15日) 

2. CNS 14646「結構用單板

層積材」(113年 10月 15

日) 

二、 檢驗項目： 

甲醛釋出量及標示 

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4412.10.11.00-9D 

4412.10.12.00-8D 

4412.41.10.00-3D 

4412.41.20.00-1D 

4412.42.10.00-2D 

4412.42.20.00-0D 

4412.49.10.00-5D 

4412.49.20.00-3D 

4412.51.10.00-0D 

4412.51.20.00-8D 

4412.52.10.00-9D 

4412.52.20.00-7D 

4412.59.10.00-2D 

4412.59.20.00-0D 

4412.91.10.00-2D 

4412.91.20.00-0D 

4412.92.10.00-1D 

4412.92.20.00-9D 

4412.99.10.00-4D 

合板 (限檢驗普通合

板、特殊合板、結構用

合板、混凝土模板用合

板、施工架踏板用合

板、運輸墊板用合板、

耐燃合板) 

一、檢驗標準 

1. CNS 1349「普通合板」

(113年 10月 15日) 

2. CNS 8058「特殊合板」

(113年 10月 15日) 

3. CNS 11671「結構用合板」

(113年 10月 15日) 

4. CNS 8057「混凝土模板用

合板」(113年 10月 15日) 

5. CNS 11670「施工架踏板

用合板」(113年 10月 15

日) 

6. CNS 15583「運輸墊板用

合板」(113年 10月 15日) 

7. CNS 11669「耐燃合板」

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4412.10.11.00-9C 

4412.10.12.00-8C 

4412.10.91.00-2C 

4412.10.92.00-1C 

4412.31.10.00-5C 

4412.31.20.00-3C 

4412.33.10.00-3C 

4412.33.20.00-1C 

4412.34.10.00-2C 

4412.34.20.00-0C 

4412.39.10.00-7C 

4412.39.20.00-5C 

4412.51.10.00-0C 

4412.51.20.00-8C 

4412.52.10.00-9C 



品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

(113年 10月 15日) 

二、檢驗項目： 

甲醛釋出量及標示。具有

耐燃性者，另須執行耐燃

性試驗。 

4412.52.20.00-7C 

4412.59.10.00-2C 

4412.59.20.00-0C 

4412.91.10.00-2C 

4412.91.20.00-0C 

4412.92.10.00-1C 

4412.92.20.00-9C 

4412.99.10.00-4C 

4412.99.20.00-2C 

中密度纖維板(但供加

工或組裝成家具之原

料者除外) 

一、 檢驗標準 

CNS 9909「中密度纖維

板」(113年 10月 15日) 

二、 檢驗項目： 

甲醛釋出量及標示。具有

耐燃性者，另須執行耐燃

性試驗。 

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4411.12.10.00-9A 

4411.12.90.00-2A 

4411.13.10.00-8A 

4411.13.90.00-1A 

4411.14.10.00-7A 

4411.14.90.00-0A 

4411.93.10.00-1A 

4411.93.90.00-4A 

4411.94.10.00-0A 

4411.94.90.00-3A 

粒片板(但供加工或組

裝成家具之原料者除

外) 

一、 檢驗標準 

CNS 2215「粒片板」(113

年 10月 15日) 

二、 檢驗項目： 

甲醛釋出量及標示 

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4410.11.00.10-1A 

4410.11.00.20-9A 

4410.11.00.30-7A 

4410.11.00.90-4A 

4410.12.00.00-2A 

4410.19.10.10-1A 

4410.19.10.90-4A 

4410.19.90.00-6A 

4410.90.00.00-7A 

木質地板(限檢驗複合

木質地板、條狀地板、

方塊地板及鑲嵌地板) 

一、檢驗標準 

1. CNS 2871「方塊地板及鑲

嵌地板」(103 年 10 月 9

日) 

2. CNS 11341「條狀地板」

(103年 10月 9日) 

3. CNS 11342「複合木質地

板」(103年 10月 9日) 

二、檢驗項目： 

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4407.11.00.00-8E 

4407.12.00.10-5E 

4407.12.00.20-3E 

4407.12.00.30-1E 

4407.12.00.40-9E 

4407.12.00.50-6E 

4407.12.00.90-8E 

4407.13.00.00-6E 



品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

甲醛釋出量及標示 4407.14.00.00-5E 

4407.19.00.11-7E 

4407.19.00.19-9E 

4407.19.00.20-6E 

4407.19.00.31-3E 

4407.19.00.39-5E 

4407.19.00.90-1E 

4407.21.00.00-6E 

4407.22.00.00-5E 

4407.23.00.00-4E 

4407.25.00.00-2E 

4407.26.00.00-1E 

4407.27.00.00-0E 

4407.28.00.00-9E 

4407.29.00.10-6E 

4407.29.00.20-4E 

4407.29.00.40-0E 

4407.29.00.50-7E 

4407.29.00.90-9E 

4407.91.00.00-1E 

4407.92.00.00-0E 

4407.93.00.00-9E 

4407.94.00.00-8E 

4407.95.00.00-7E 

4407.96.00.00-6E 

4407.97.00.00-5E 

4407.99.00.10-1E 

4407.99.00.90-4E 

4409.10.00.10-5E 

4409.10.00.90-8E 

4409.21.00.00-4E 

4409.22.00.00-3E 

4409.29.00.10-4E 

4409.29.00.90-7E 

4410.11.00.10-1E 

4410.11.00.20-9E 



品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

4410.11.00.30-7E 

4410.11.00.90-4E 

4410.12.00.00-2E 

4410.19.10.10-1E 

4410.19.10.90-4E 

4410.19.90.00-6E 

4410.90.00.00-7E 

4411.12.10.00-9E 

4411.12.90.00-2E 

4411.13.10.00-8E 

4411.13.90.00-1E 

4411.14.10.00-7E 

4411.14.90.00-0E 

4411.92.10.00-2E 

4411.92.90.00-5E 

4411.93.10.00-1E 

4411.93.90.00-4E 

4411.94.10.00-0E 

4411.94.90.00-3E 

4412.10.11.00-9E 

4412.10.12.00-8E 

4412.10.91.00-2E 

4412.10.92.00-1E 

4412.31.10.00-5E 

4412.31.20.00-3E 

4412.33.10.00-3E 

4412.33.20.00-1E 

4412.34.10.00-2E 

4412.34.20.00-0E 

4412.39.10.00-7E 

4412.39.20.00-5E 

4412.51.10.00-0E 

4412.51.20.00-8E 

4412.52.10.00-9E 

4412.52.20.00-7E 

4412.59.10.00-2E 



品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

4412.59.20.00-0E 

4412.91.10.00-2E 

4412.91.20.00-0E 

4412.92.10.00-1E 

4412.92.20.00-9E 

4412.99.10.00-4E 

4412.99.20.00-2E 

4418.73.00.00-0E 

4418.74.00.00-9E 

4418.75.00.00-8E 

4418.79.00.00-4E 

集成材(限檢驗裝修用

集成材、化粧貼面裝修

用集成材、結構用集成

材、化粧貼面結構用集

成柱) 

三、檢驗標準 

1. CNS 11029「裝修用集成

材」(113年 10月 15日) 

2. CNS 11030「化粧貼面裝

修用集成材」(113 年 10

月 15日) 

3. CNS 11031「結構用集成

材」 (103年 12月 18日) 

4. CNS 11032「化粧貼面結

構用集成柱」 (113年 10

月 15日) 

四、檢驗項目： 

甲醛釋出量及標示 

型式認可逐

批檢驗或驗

證登錄 

4412.10.11.00-9F 

4412.10.12.00-8F 

4412.10.91.00-2F 

4412.10.92.00-1F 

4412.31.10.00-5F 

4412.31.20.00-3F 

4412.33.10.00-3F 

4412.33.20.00-1F 

4412.34.10.00-2F 

4412.34.20.00-0F 

4412.39.10.00-7F 

4412.39.20.00-5F 

4412.51.10.00-0F 

4412.51.20.00-8F 

4412.52.10.00-9F 

4412.52.20.00-7F 

4412.59.10.00-2F 

4412.59.20.00-0F 

4412.91.10.00-2F 

4412.91.20.00-0F 

4412.92.10.00-1F 

4412.92.20.00-9F 

4412.99.10.00-4F 

4412.99.20.00-2F 

4418.30.00.00-2F 



品名 
檢驗標準 

檢驗項目 
檢驗方式 

參考貨品 

分類號列 

4418.81.00.00-0F 

4418.83.00.00-8F 

4418.89.00.00-2F 

4418.91.00.00-8F 

4418.99.00.90-1F 

4421.91.00.00-3F 

4421.99.00.90-6F 

備註：1.全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。 

2.檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。 

 


